MONOKOTE® Z-106 ja Z-106/HY®
Portlandsementtipohjainen, keskitihea,
sementtipitoinen palosuojamassa

Monokote® Z-106 ja Z-106/HY® ovat Portlandsement-
tipohjaisia, sementtipitoisia, ruiskutettavia, palosuoja-
massoja. Ne tayttavat kaupalle ja teollisuudelle asetetut
terasrakenteita koskevat palosuojavaatimukset.

Monokote® Z-106 ja Z-106/HY® kestavat kovaa kulutus-
ta ja kosteutta, ne soveltuvat kaytettavaksi sisatiloissa.
Monokote® Z-106 ja Z-106/HY® ovat korkeasaantoisia ja
helppoja tydstaa. Ne on suunniteltu kaytettavaksi yhdes-
sa Gracen patentoidun injektointijarjestelman kanssa.

Huom.: Samalla ruiskutuspaksuudella Monokote® Z-106
ja Z-106/HY®:n palosuojaominaisuudet ovat identtiset.

Alihankkija voi valita tehokkaimman palosuojan, olosuh-
teiden mukaan, tarkentamalla kumman tuotteen haluaa.

Monokote® Z-106 ja Z-106/HY® soveltuvat kaytettavaksi
sisatiloissa, suojaamattomissa kohteissa, jotka altistuvat
kovalle kulutukselle ja kosteudelle. Tallaisia kohteita ovat
mm.:

« Erikoiskayttdéon tarkoitetut tilat kaupallisissa raken-
nuksissa

+ Liikenndintiterminaalit

*  Messukeskukset

* Porraskaytavat

*  Pysakdintihallit

*  Hissikuilut

*  Tuotantotilat

+ Konehuoneet

* Liikuntasalit ja uimahallit
*  Vankilat

Monokote® Z-106 ja Z-106/HY® tarjoavat arkkitehdeille,
kiinteistdjen omistajille, urakoitsijalle ja asukkaille useita
hyotyja.

* Kestava - 100 % Portlandsementti sidosaineena ta-

kaa tuotteen kestavyyden voimakkaasti likennoidyis-
sa sisétiloissa.

* Kestaa kosteutta - Kestda korkeaa kosteutta ja kon-
densaatiota.

e Sitoutuu nopeasti - HY:ta voidaan kayttaa yhdessa
Gracen patentoidun injektiojarjestelman kanssa. Se
on korkeasaantoinen ja nopeasti sitoutuva.

¢ Helppo tyostaa - Alhainen paine ruiskutettaessa
mahdollistaa kevyemmat tyovalineet. Ohuemmat

letkut tekevat tyosta kevyempaa ja helpottavat liikku-
vuutta.

Myrkyton - Tehdasvalmisteiseen kuivaseokseen lisa-
taan vain vetta.

Kaikki kaytettdva materiaali on toimitettava alkupe-
raisissa, avaamattomissa, valmistajan nimea kan-
tavissa sakeissa, joissa on valmistajan tuotemerkki,
UL-merkinnat ja palosuojaluokitus.

Tuote on pidettava kosteudelta suojattuna kayttddn
saakka. Sakit on sailytettava irti maasta ja peitettyi-
na. Niita ei saa sailyttaa kosteiden rakenteiden ja
pintojen laheisyydessa. Kaikki kosteudelle altistuneet
sakit on havitettava. Varastot on kaytettdva saapu-
misjarjestyksessa ja materiaali on kaytettava parasta-
ennen-paivaan mennessa.

Ennen Monokote® Z-106 ja Z-106/HY®:n ruiskutusta
kaikki teras- ja betonipinnat on tarkistettava. Teras-
pinnan on oltava 6ljytén, rasvaton, puhdas ja ruos-
teeton. Yhteensopimattomat praimerit ja sidosaineet,
jotka heikentavat tuotteen kiinnittyvyytta on poistet-
tava. Terasrakenteiden asianmukainen puhdistus on
rakennuttajan vastuulla.

Arkkitehdin on varmistettava, etta palosuojattava
maalattu/esikasitelty terasrakenne on testattu ASTM
E119:n mukaisesti.

Monet palosuojamenetelmat sallivat maalattujen
metallilattia- ja kattokatteiden kaytdn kalvanoitujen
katteiden sijasta. Maalattujen katteiden on oltava
palosuojaominaisuuksiensa suhteen UL-luetteloituja
ja niissa on oltava UL-luokitusmerkinta. Kysy asiasta
lisdd omalta Grace-tuotteiden jalleenmyyijaltasi.

Ennen Monokote® Z-106 ja Z-106/HY®:n ruiskutusta
kaikki betonipinnat on esikasiteltava palosuojatuot-
teen valmistajan hyvaksymalla sidosaineella.

Kattojen alapinnan palosuojaus tehdaan vasta, kun
katon ylapinta on kasitelty ja kaikki liikenne sielld on
loppunut.

Palosuojausta ei saa asentaa ennen kuin teraskattei-
den betonity6t on tehty.

Monokote-palosuojamassa on sekoitettava joko
tavallisella tasosekoittimella tai erityisesti sementti-
pohjaisille palosuojalaasteille tarkoitetulla jatkuvatoi-
misella sekoittimella. Sekoitin on pidettdva puhtaana.



Fyysiset ominaisuu- Z-106 Z-106/HY Testimetodi Laboratorio testi* arvo
det

Minimi-tiheys 3500 kg/m?* (22 pcf) 3500 kg/m? (22 pcf) ASTM E605 Ks. huom. alla**
Minimi sidoslujuus 94,5 kN/m? 94,5 kN/m? ASTM E736 > 94,5 kN/m?

Minimi puristuslujuus @ 680 kPa 680 kPa ASTM E761 > 680 kPa

10% kestavyys

Taivutuksen vaikutus si- Ei halkeilua tai liuskottu- Ei halkeilua tai liuskottu- ASTM E759 Lapaisty

dokseen mista mista ASTM E760 Lapaisty

Eroosio — lima 0.00 g/m? 0.00 g/m? ASTM E859 0.00 g/m?

Homesuoja Kylla Kylla ASYM G21 Lapaisty / ei kasvustoa
Vari Harmaa Harmaa Ei sovellettavissa

* Gracen suositusarvot saavutettu tai ylitetty laboratoriotesteissa. Raportit saatavana pyynnésta Gracen edustajilta.
** ASTM testimenetelmat modifioitu tarpeen mukaan korkean tiheyden, korkean suorituskyvyn omaavien tuotteiden kohdalla

Uusi satsi sekoitetaan aina puhdistetulla sekoittimel-
la. Tavallisen tasosekoittimen sekoitusnopeus on
pidettava niin pienena kuin hyvaan sekoitustulokseen
paaseminen salli. Massan tiheyden on oltava 610—
690 kg/m?* (38—43 pcf).

+ Asianmukaisia mittalaitteita ja tavallista tasosekoitin-
ta kaytettaessa, kaikki vesi on lisattava ensin sekoit-
timen pyoriessa. Massaa sekoitetaan kunnes siina ei
ole enaa paakkuja ja sen koostumut on kermamai-
nen. Kaiken ruiskutettavan materiaalin on oltava riit-
tavan markaa. Suositeltu 610—-690 kg/m? (38—43 pcf)
massan tiheys on ihanteellisin. Monokoten liiallinen
sekoitus alentaa pumppaustehoa.

Monokote® Z-106 ja Z-106/HY® ruiskutusohjeet:

Palosuojaluokituksen maarittelema kerrospaksuus
maaraa ruiskutettavien kerrosten lukumaaran. Jos yh-
della ruiskutuskerralla saavutetaan vaadittu kerrospak-
suus, toista kerrosta ei tarvita.

Jos vaadittu kerrospaksuus ei tayty, ruiskuta seuraavat
kerrokset vasta kun ensimmainen kerros on jahmetyt-

tynyt.

Monokote® Z-106 ja Z-106/HY® ei saa kayttaa, jos se on
osittain kovettunut, jaatynyt tai paakkuntunut.

Monokote® Z-106 ja Z-106/HY®:n tiheyden asennettuna
on oltava keskimaarin vahintaan 350 kg/m? (22 pcf).

Monokote® Z-106 ja Z-106/HY® sekoitetaan veteen vas-
ta tydmaalla.

Monokote Acceleratoria (kiihdytin) voidaan kayttaa Mo-
nokote® Z-106 ja Z-106/HY®:n kanssa. Se parantaa
jahmettymisen ominaisuuksia ja saantia. Monokote Acce-
lerator lisdtdan Monokote-palosuojamassaan ruiskussa.
Monokote Accelerator sekoitetaan ja kaytetdan valmista-
jan ohjeen mukaisesti.

Monokote ruiskutetaan suoraan terdksen pinnalle. Tyo-
tahti maaraytyy kohteen mukaan. Tydssa kaytetaan nor-
maaleja laastin levitys tyokaluja tai jatkuvatoimisia se-
koittimia ja pumppuja. Paras tarttuvuus, ominaispaino ja
ulkondko saavutetaan kayttamalla ruiskuttaessa oikean
kokoista suutinta, ruiskutussuojaa ja n. 0,14 MPa (20 psi)
suuttimen ilmanpainetta. HUOM.: Jos ruiskutettu Mono-
kote ei tartu kunnolla, syyna on yleensa liian vetinen se-
koite, vaara paksuus tai huonosti puhdistettu pinta.

a. llman ja pinnan lampétilan on oltava vahintaan +4.4°C,
24h ennen ruiskutusta, ruiskutuksen aikana ja 24h ruis-
kutuksen jalkeen.

b. Palosuojaruiskutuksen taydellinen kuivuminen on
varmistettava riittavalla iimanvaihdolla. Jos tilassa ei ole
luonnollista ilmanvaihtoa, on raikasilmanvaihto jarjestet-
tava tehokkuudella 4 x tunti, kunnes palosuoja on selke-
asti kuiva.

*  Arkkitehti valitsee puolueetttoman koelaboratorion
(jonka omistaja maksaa), joka varmistaa, etta palo-
suojauksen paksuus ja ominaispaino ovat standar-
dien mukaiset. (ASTM E605, Standard Test Method
for Thickness and Density of Sprayed Fire-Resistive
Material Applied to Structural Members tai Uniform
Building , Code Standard No. 7-6 Thickness and
Density Determination for Spray Applied Fireproofing)

»  Arkkitehti valitsee puolueettoman koelaboratorion
(omistaja maksaa), joka sattumanvaraisesti ottaa
palosuojauksesta naytteita ja varmistaa niiden ASTM
E736 -standardin mukaisen tartuntalujuuden.

* Ylldmainittujen kokeiden tulokset toimitetaan kaikille
osapuolille, kun ennalta sovittu tyé on suoritettu.

a. Monokote on markana liukasta. Urakoitsijan ja ruiskut-
tajan tehtdvana on sijoittaa asianmukaiset liukastumis-
vaaraa osoittavat varoituskyltit tydmaalle. Varoituskyltit
on sijoitettava kaikille alueille, joissa markaa palosuo-
jatuotetta ruiskutetaan. Liukastumista estavat matot on
levitettava kaikille tydskentelyalueille.

b. Monokote® Z-106 ja Z-106/HY® -turvallisuustiedotteet
I6ytyvat kotisivuiltamme: www.renotech.fi. Voit myds soit-
taa numeroomme: 010 830 1600

* Kiihdyttimen kaytté nopeuttaa jahmettymista, mutta ei vaikuta saantiin.
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